Schrag-Gelenklager bestehen aus einem Innenteil mit einer kugeligen und einem Auflenteil mit einer hohlku-
geligen Laufbahn. Schrig-Gelenklager sind fiir radiale und axiale Krifte in einer Richtung geeignet. Sollen
Axialkrifte in beiden Richtungen aufgenommen werden, so ist ein zweites Lager gegenzustellen.

In der Regel bestehen die Schriag-Gelenklageraus gehérteten Wélzlagerstahl.

Schrag-Gelenklager gibt es in einer wartungspflichtigen und wartungsfreien Ausfithrung. Die wartungs-
pflichtigen Lager haben in der Regel eine Stahl aus Stahl Gleitpaarung und sind fiir Fettschmierung vorgese-
hen. Eine Nachschmierung erfolgt iiber den Au3enring.

Die wartungsfreien Gelenklager haben zwischen dem AuBBenring und dem Innenring eine Gleitschicht. Diese
besteht in der Regel aus einem speziellen Gleitgewebe.
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